Plovouci laminatove podlahy

/ -
podminky pro uzivani !L\"

Vazeny zakazniku,

dékujeme, Ze jste se rozhodl pro nase laminatové plovouci podlahy. Aby Vam podlahy dlouho a bezproblémové
slouzily, vénujte prosim pozornost nasledujicim informacim.

LAMINATOVE PLOVOUCI PODLAHY

jsou vyrobeny na bazi dreva s laminatovym povrchem vysoce odolnym proti poskrabani. Dfevni hmota v podlahach reaguje
jako kazdé drevo na vihkost prostredi. S rostouci vihkosti se roztahuje a s klesajici smrstuje, ,plave, proto je nutno zachovat
dilata¢ni mezeru cca 5-10 mm okolo stén a vSech pevnych ¢asti podkladu, tak aby podlaha mohla pracovat. V zad-
ném pfipadé tedy podlahu nespojujte se sténami a podkladem, spara musi byt zachovana i okolo trubek topeni apod.

Dulezitym faktorem pro zachovani stability podlahy je nutnost zachovani relativni vzdusné vihkosti 50 - 60 %. Laminato-
va plovouci podlaha obsahuje vysoky podil dfevni hmoty, tim dochazi pri nadmerné relativni vinkosti vzduchu k vyraznému
navySeni rozméru podlahy, coz miize pri pnuti podlahy vytvaret velky tlak na spoje u lamel a naslednému vzniku spar.

Pri prilis nizké relativni vihkosti vzduchu dochézi naopak k vyraznému zmenseni rozméru podlahy, coz rovnéz mize vést
k velkému tlaku ve spojich u lamel a naslednému vzniku spar.

V novostavbach dochézi viivem mokrych stavebnich postupl (oetony, omitky, stérkové hmoty) k prechodné zvysené vzdus-
né vihkosti, ktera je nesluditelna s pouzitim drevénych materialdl (podlah, dveri a zarubni, ndbytku apod.). Pro odstranéni této
zbytkové vihkosti musi byt mistnosti trvale odvétravany (ventilaci okny apod.) a zaroven zajisténo vytapéni, kterym se prostory
vysousi a zamezi se tak lokalni koncentraci vihkosti az do Uplné vihkostni stabilizace prostor na obvyklych 50 % vzdusné vih-
kosti, ktera je doporucovana pro pouziti dievénych materiald v interiéru a pro zdravé zivotni prostfedi viibec.

Na misté prechodu z vnéjsiho prostredi musi byt vytvoren vhodny prostor pro ocisténi obuvi. V prlimyslovych prostorach,
obchodech a vibec tam, kde bude podlaha vystavena znecisténi z venku, by méla byt vytvorena zéna pro odisténi obuvi.
Timto bude zajisténo, aby nebylo na podlahu pfenaseno nadmérné mnozstvi necistot (kameny a hrubsi necistoty),
které potom na podlahu pdsobi jako brusny papir.

Laminatové podlahy jsou nanejvys hygienické a lehké na udrzbu. Pfesto dbejte nasledujicich pravidel:

> Pro denni Cisténi stadi kosté nebo vysavad.

> Stopy bot a Spina se daji odstranit vihkym hadrem (hadr musi byt stale dobfe vyzdiman, aby voda nezatékala do spar,
které nejsou odolné proti trvale pUsobici vods).

> Zabrante dlouhodobému kontaktu stojici vody s laminatovou podlahou. Zviastni pozornost vénuijte kvétinaclm, vazam
a vSude, kde se nachazi vodovodni ventily, aby nedochéazelo k uniku vody.

Zbytky lepidla pfipadné podobné znecisténi Ize odstranit acetonem nebo prostfedkem udanym vyrobcem lepidla. Doporu-
¢ujeme na méné viditelném misté vyzkouset reakci Cisticiho prostiedku na povrch podlahy. Nabytek s koleCky a po-
suvné zidle musi mit gumova kole¢ka odpovidajici EN 12529 (Typ W). K ¢isténi mohou byt pouZity pro domacnost obvyklé
Cistici prostfedky — nepouzivejte kartace, vosk nebo polish. VEtsi znedisténi jako barva, lepidlo, lak na nehty nebo olej se
daji lehce odstranit acetonem nebo prostfedkem obsahuijici alkohol.

Podlaha polozena plovoucim zplisobem nesmi byt zadnym zplisobem pevné prikotvena k podkladu napr. hrebiky,
vruty, lepidlem, rozeprena nebo vysoce zatizena (kuchyriské linky, krby, vestavené skiing atd.). U tézkého nabytku musi
byt na nozi¢ky vyfiznuty otvory s pfislusnou dilataci, pripadné cely nabytek oddilatovan.

Doporuéujeme podlahy pravidelné osetrovat pfipravky EUROWOOD na laminatové podlahy. Tyto polymerové disper-
ze redukuiji otér povrchu, ulehéuji bézné denni Cisténi, ozivuji staré opotfebené povrchy a propUjcuji podlaham prijemny
matny nebo hedvabné leskly vzhled.

Pred instalaci laminatové podlahy na podlahoveé topeni je vzdy nutna priprava podkladu a provedeni natopné zkousky.
Pro podlahové topeni se vzdy musi dodrzet to, aby byl zajiStén postupny nabéh topeni, teplota povrchu nestoupla vice,
nez na 27 °C a ohfev podlahy byl ploSné rovhomérny.

U elektrického podlahového topeni konzultujte s dodavatelem topného systému, jestli je dodavany systém vhodny pro lami-
natovou podlahu a za jakych podminek.

Opravu poskozenych podlah prenechte odbornikovi.

Dlouhodobé a spokojené pouzivani podiah preje dodavatel: JAF HOLZ spol. s r.o. www.jafholz.cz



