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PREDMET ZKOUSEK
N:ízev: MAX - vrstvená laminátová deska, hnědé jádro - ,,Fo. kvalita

Norma: Nesdělena Výrobce: FunderMax GmbH' Wiener Neudorf, Rakousko

Složení: Deska zHPL laminátu s retardéry hoření

Vzhled: oboustranně dekorativní deska s hnědým jádrem' celková tloušťka 6 mm

Datum přijetí vzorku: 24. 3. 2009

Datum provedení zkoušek: 26. 3. 2009

odběr vzorku: Vzorek dodal zadavate|

ZKUSEBNI METODA: CSN 73 0863

NAMĚŘENE HoDNoTY A \r'ÍsLEDKY
Vzorek číslo
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Závérz
ZnaměÍených hodnot byl vypočten index šíření plamene po povrchu materiálu ',MAx

vrstvená laminátová deska, hnědé jádro - ,,F.. kvalitď.

i, = 0 mm/min

Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Vedoucí zkušebnv: Vít

Datum:27.3.2409
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