BSH lepené vrstvené hranoly
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Pohladova kvalita (Si)
Sirka (mm)
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240

Vyska (mm)
120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520, 560, 600, 640,

680, 720, 760, 800, 840, 880, 920, 960, 1 000, 1 040, 1 080, 1 120, 1 160,
1200, 1240

Nepohladova, priemyselna kvalita (NSi)

Sirka (mm)
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240

Vyska (mm)
120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520, 560, 600, 640,

680, 720, 760, 800, 840, 880, 920, 960, 1 000, 1 040, 1 080, 1 120, 1 160,
1200, 1240

Pouzitie > vystavby bytov a rodinnych domov
> streSné konstrukcie, mostové konstrukcie > otvorené podkrovné stavby
> zimné zahrady, stajne, polhohospodarske konstrukcie > konstrukcie s velkym rozpatim alebo nosniky

> objektové vystavby s mensimi prierezmi napr. oproti KVH

Vyrobné moznosti

Dizky 12, 13, 13,5 m (moznost vyroby akychkolvek dizok odstupriovanych po 10 cm), minimélna dizka pre dimenziu 6 m, maxi-
mélna dizka 18 m.

Sirky az do 240 mm, vysky az do 1 240 mm, diiky az do 18 m. Vysky odstupriované po 40 mm, medzirozmery napr. 180 mm
mozné, fakturovany bude najolizsi vyssi rozmer delitelny 40. Toto Udtovanie neplati pre 100 x 100 a 140 x 140 mm. Sirky 260
a viac mm sa daju vyrobit ako blokovo lepené.

Tovar je doddvany v zdruZenych dizkach, baleny vo félii po kusoch alebo po baliku. Moznost vyroby oblikovych, sedlovych alebo
zakrivenych nosnikov podla poziadavky a technickych moznosti.

Klasifikacia

Eurdpske normy definuju rézne triedy pevnosti. Produkt sa Standardne vyraba v pevnostnej triede GL24h. Tuto triedu pevnosti
je mozné optimalne dosahovat s dostupnymi surovinami a mozno ju preto povazovat za ekonomicku a opticky najatraktivnejSiu.
Konstrukéné dielce s vy3simi pevnostnymi poziadavkami ponukame na objednavku. Napriklad triedu GL28c¢ (od 140/320 mm)
a GL30h (od Sirky 120 mm). Na Celnej strane ma kazdy nosnik prehladné znacenie so vSetkymi dolezitymi informaciami o kvalite,
rozmere, pevnosti, dizke a datume vyroby.

Lepenie (podla EN 301/302, MUF)

Na lepenie drevenych lamelovych nosnikov a stropnych prvkov sa pouziva melaminovy roztok mo&ovinového lepidla. Lepené
spoje su odolné vodi vode a poveternostnym vplyvom, lepené Skary su svetlé a netmavnu. Tento systém lepenia takmer vébec
neobsahuje formaldehyd. U Uplne vytvrdeného produktu nie je preukazany zvyseny obsah formaldehydu v porovnani s nelepenym
smrekovym drevom.

Art. &islo Oznadenie Sirka (mm)  Vy$ka (mm)  Dizka (mm)
56959/0010 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 100 100 13 500
56959/0011 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 120 120 13 500
56959/0012 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 100 140 13 500
56959/0013 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 140 200 13 500
56959/0014 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 140 140 13 500
56959/0015 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 160 240 13 500
56959/0016 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 160 280 13 500
56959/0017 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 80 140 13 500
56959/0018 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 140 240 13 500
56959/0019 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 100 180 13 500
56998/1210 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 100 200 13 500
56959/0027 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 140 280 13 500
56959/0028 BSH lepeny hranol - smrek / pohladova kvalita 140 320 13 500
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